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Zone Catégorie

Teneur 

de 

coupure

Tonnes Au g/t Oz Au Zone Catégorie

Teneur 

de 

coupure

Tonnes Au g/t Oz Au

> 6 g/t 0 0.00 0 > 6 g/t 81,100 8.82 23,013

> 5 g/t 0 0.00 0 > 5 g/t 149,900 7.25 34,962

> 4 g/t 0 0.00 0 > 4 g/t 177,600 6.83 38,999

> 3 g/t 0 0.00 0 > 3 g/t 259,000 5.71 47,573

> 6 g/t 76,500 7.60 18,704 > 6 g/t 69,600 8.78 19,650

> 5 g/t 147,500 6.57 31,156 > 5 g/t 80,400 8.35 21,582

> 4 g/t 294,600 5.52 52,301 > 4 g/t 118,300 7.11 27,044

> 3 g/t 567,100 4.52 82,359 > 3 g/t 178,600 5.88 33,796

> 6 g/t 76,500 7.60 18,704 > 6 g/t 150,800 8.80 42,663

> 5 g/t 147,500 6.57 31,156 > 5 g/t 230,300 7.64 56,543

> 4 g/t 294,600 5.52 52,301 > 4 g/t 295,900 6.94 66,043

> 3 g/t 567,100 4.52 82,359 > 3 g/t 437,600 5.78 81,369

Zone Tonnes Au g/t Oz Au Zone Tonnes Au g/t Oz Au

ENV

200 4.76 28

ENV

200 3.52 20

Z2_4

479,600 4.54 69,937

Z2_4

334,100 5.55 59,628

Zone 6

27,100 3.40 2,957

Zone 6

57,600 7.54 13,959

Zone 8

400 3.30 43

Zone 8

32,200 5.93 6,129

Zone 10

59,900 4.88 9,393

Zone 10

13,600 3.74 1,632

Zone 12

0 0.00 0

Zone 12

0 0.00 0

Zone 14

0 0.00 0

Zone 14

0 0.00 0

Zone 16

0 0.00 0

Zone 16

0 0.00 0

TOTAL

567,100 4.52 82,359

TOTAL

437,600 5.78 81,369

Gisement Mishi

Mines d'Or Wesdome

Estimations de Ressources - Potentiel d'exploitation souterraine

Toutes

Catégorie

Total Inf

Catégorie

Mesurées

Indiquées

Mes+Ind

Toutes

Inférées

Inférées 

reclassifiées

Mesurées + Indiquées        

> 3 g/t Au

Total Inférées                  

> 3 g/t Au
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		Gisement Mishi

		Mines d'Or Wesdome

		Estimations de Ressources - Potentiel d'exploitation à ciel ouvert

		Sommaire

		Zone		Catégorie		Teneur de coupure		Tonnes		Au g/t		Oz Au				Zone		Catégorie		Teneur de coupure		Tonnes		Au g/t		Oz Au

		Toutes		Mesurées		> 6 g/t		13,500		8.46		3,667				Toutes		Inférées		> 6 g/t		40,100		14.31		18,453

						> 5 g/t		22,100		7.27		5,175								> 5 g/t		48,000		12.87		19,844

						> 4 g/t		38,300		6.08		7,482								> 4 g/t		53,300		12.02		20,606

						> 3 g/t		67,600		4.94		10,742								> 3 g/t		68,600		10.11		22,314

						> 2 g/t		123,400		3.83		15,181								> 2 g/t		93,200		8.07		24,170

						> 1 g/t		280,900		2.46		22,192								> 1 g/t		718,500		2.24		51,662

				Indiquées		> 6 g/t		165,500		9.83		52,278						Inférées reclassifiées		> 6 g/t		13,900		12.25		5,463

						> 5 g/t		239,900		8.48		65,393								> 5 g/t		15,200		11.68		5,693

						> 4 g/t		367,800		7.06		83,531								> 4 g/t		16,700		11.04		5,919

						> 3 g/t		683,100		5.39		118,360								> 3 g/t		19,400		9.98		6,236

						> 2 g/t		1,513,400		3.76		182,728								> 2 g/t		27,900		7.65		6,859

						> 1 g/t		4,888,200		2.12		333,940								> 1 g/t		45,600		5.26		7,701

				Mes+Ind		> 6 g/t		178,900		9.72		55,945						Total Inf		> 6 g/t		54,000		13.78		23,916

						> 5 g/t		262,100		8.38		70,569								> 5 g/t		63,100		12.58		25,537

						> 4 g/t		406,000		6.97		91,012								> 4 g/t		70,000		11.79		26,525

						> 3 g/t		750,700		5.35		129,102								> 3 g/t		88,100		10.08		28,550

						> 2 g/t		1,636,700		3.76		197,909								> 2 g/t		121,100		7.97		31,029

						> 1 g/t		5,169,200		2.14		356,132								> 1 g/t		764,100		2.42		59,362

		Catégorie				Zone		Tonnes		Au g/t		Oz Au				Catégorie				Zone		Tonnes		Au g/t		Oz Au

		Mesurées + Indiquées        > 1 g/t Au				ENV		197,200		1.72		10,879				Total Inférées                  > 1 g/t Au				ENV		2,400		1.38		107

						Z2_4		4,096,900		2.02		265,613								Z2_4		472,700		1.35		20,574

						Zone 6		408,400		3.37		44,266								Zone 6		71,800		8.12		18,741

						Zone 8		18,500		1.29		768								Zone 8		1,500		1.40		69

						Zone 10		416,800		2.44		32,659								Zone 10		136,300		1.81		7,943

						Zone 12		31,400		1.93		1,949								Zone 12		11,200		1.30		471

						Zone 14		0		0.00		0								Zone 14		49,500		6.54		10,409

						Zone 16		0		0.00		0								Zone 16		18,600		1.76		1,049

						TOTAL		5,169,200		2.14		356,132								TOTAL		764,100		2.42		59,362

		* Les personnes qualifiées et indépendantes pour le calcul des ressources minérales, conformément à l'instrument 43-101, sont Carl Pelletier, Géo., B.Sc. et Karine Brousseau, Ing., B.Sc. (InnovExplo inc), et la date effective de l'estimation est le 16, ju

		* Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales ayant démontré une viabilité économique.

		* Les résultats sont présentés non dilués et in-situ. L'estimation des ressources inclus 7 zones minéralisées en or ainsi qu'une enveloppe à faible teneur bordant la zone Z2_4.

		* Les ressources minérales sont présentées avec des teneurs de coupure de 1.0 g/t, 2.0 g/t, 3.0 g/t, 4.0 g/t, 5.0 g/t et 6.0 g/t Au.

		* La teneur de coupure doit être réévaluée à la lumière de conditions économiques actualisées (prix de l'or, taux de change et coûts d'exploitation).

		* Une valeur de densité fixe à 2.70 g/cm3 a été utilisée.

		* La distinction entre le potentiel à ciel ouvert et le potentiel sous-terrain du gisement a été faite à partir d'une valeur d'élévation fixée à 2890 m.

		* Une épaisseur minimum vraie de 3.0m a été appliquée pour la portion à ciel ouvert et une épaisseur minimum vraie de 1.5m a été appliquée pour la portion sous-terraine, en utilisant la teneur du matériel adjacent. Une teneur de zéro a été appliquée pour

		* La coupure des hautes teneurs a été évaluée à partir des données brutes et établie à 45.0 g/t Au pour les analyses de sondage au diamant et à 25.0 g/t Au pour les analyses de sondage de production.

		* Les composites de 1 mètre ont été calculées uniquement sur les échantillons compris à l'intérieur des zones minéralisées.

		* Les ressources minérales ont été évaluées à partir des résultats d'analyses de sondage au diamant et de sondage de production à l'intérieur d'un modèle de bloc utilisant la méthode d'interpolation ID2.

		* Les ressources de catégorie mesurée ont été interpolées à partir des résultats d'analyses de sondage de production, alors que les autres catégories proviennent des résultats d'analyses de sondage au diamant.

		* Le tableau 1 présente les paramètres des différentes ellipses de recherche ayant servies à déterminer les catégories mesurées, indiquées et inférées.

		* Les blocs isolés ou les séries de blocs ne présentant aucune continuité spatiale en terme de teneur et/ou de densité d'information on été transférés de la catégorie indiquée vers la catégorie inférée reclassifiée.

		* Once (troy) = Tonnes métriques x teneur / 31.10348. Les unités métriques ont été utilisées pour les calculs (mètres, tonnes et g/t).

		* La valeur des tonnes métriques a été arrondie à la centaine près. Toute divergence entre les résultats est due à l'effet d'arrondissement. L'arrondissement appliqué est conforme aux recommendations de l'instrument 43-101.

				* InnovExplo n'a pas connaissance de problématiques environnementales, de titre de propriété, juridiques, fiscales, socio-politiques, de mise en marché ou toute autre problématique pertinente pouvant affecter de manière matérielle l'estimé de Ressources M

		Détaillé

		Zone		Catégorie		Teneur de coupure		Tonnes		Au g/t		Oz Au				Zone		Catégorie		Teneur de coupure		Tonnes		Au g/t		Oz Au

		ENV		Mesurées		> 6 g/t		2,703		7.63		663				ENV		Inférées		> 6 g/t		0		0.00		0

						> 5 g/t		5,626		6.50		1,176								> 5 g/t		0		0.00		0

						> 4 g/t		9,697		5.64		1,757								> 4 g/t		0		0.00		0

						> 3 g/t		17,458		4.69		2,631								> 3 g/t		0		0.00		0

						> 2 g/t		36,926		3.52		4,181								> 2 g/t		0		0.00		0

						> 1 g/t		96,056		2.20		6,804								> 1 g/t		2,406		1.38		107

				Indiquées		> 6 g/t		14		6.65		3						Inférées reclassifiées		> 6 g/t		0		0.00		0

						> 5 g/t		49		5.60		9								> 5 g/t		0		0.00		0

						> 4 g/t		75		5.32		13								> 4 g/t		0		0.00		0

						> 3 g/t		456		3.52		52								> 3 g/t		0		0.00		0

						> 2 g/t		3,763		2.54		308								> 2 g/t		0		0.00		0

						> 1 g/t		101,141		1.25		4,075								> 1 g/t		0		0.00		0

				Mes+Ind		> 6 g/t		2,716		7.63		666						Total Inf		> 6 g/t		0		0.00		0

						> 5 g/t		5,675		6.49		1,184								> 5 g/t		0		0.00		0

						> 4 g/t		9,772		5.63		1,770								> 4 g/t		0		0.00		0

						> 3 g/t		17,914		4.66		2,682								> 3 g/t		0		0.00		0

						> 2 g/t		40,689		3.43		4,488								> 2 g/t		0		0.00		0

						> 1 g/t		197,197		1.72		10,879								> 1 g/t		2,406		1.38		107

		Zone		Catégorie		Teneur de coupure		Tonnes		Au g/t		Oz Au				Zone		Catégorie		Teneur de coupure		Tonnes		Au g/t		Oz Au

		Z2_4		Mesurées		> 6 g/t		10,780		8.67		3,004				Z2_4		Inférées		> 6 g/t		0		0.00		0

						> 5 g/t		16,504		7.54		4,000								> 5 g/t		0		0.00		0

						> 4 g/t		28,570		6.23		5,725								> 4 g/t		0		0.00		0

						> 3 g/t		50,141		5.03		8,111								> 3 g/t		1,857		3.13		187

						> 2 g/t		86,428		3.96		11,000								> 2 g/t		9,331		2.45		734

						> 1 g/t		184,879		2.59		15,388								> 1 g/t		470,950		1.35		20,514

				Indiquées		> 6 g/t		85,573		8.13		22,374						Inférées reclassifiées		> 6 g/t		0		0.00		0

						> 5 g/t		132,862		7.18		30,666								> 5 g/t		0		0.00		0

						> 4 g/t		231,089		6.00		44,547								> 4 g/t		0		0.00		0

						> 3 g/t		506,968		4.60		74,938								> 3 g/t		0		0.00		0

						> 2 g/t		1,200,022		3.34		128,730								> 2 g/t		0		0.00		0

						> 1 g/t		3,912,043		1.99		250,224								> 1 g/t		1,798		1.03		60

				Mes+Ind		> 6 g/t		96,353		8.19		25,378						Total Inf		> 6 g/t		0		0.00		0

						> 5 g/t		149,367		7.22		34,666								> 5 g/t		0		0.00		0

						> 4 g/t		259,659		6.02		50,273								> 4 g/t		0		0.00		0

						> 3 g/t		557,109		4.64		83,049								> 3 g/t		1,857		3.13		187

						> 2 g/t		1,286,450		3.38		139,730								> 2 g/t		9,331		2.45		734

						> 1 g/t		4,096,922		2.02		265,613								> 1 g/t		472,747		1.35		20,574

		Zone		Catégorie		Teneur de coupure		Tonnes		Au g/t		Oz Au				Zone		Catégorie		Teneur de coupure		Tonnes		Au g/t		Oz Au

		Zone 6		Indiquées		> 6 g/t		52,915		13.64		23,197				Zone 6		Inférées		> 6 g/t		33,642		15.70		16,979

						> 5 g/t		61,419		12.51		24,698								> 5 g/t		33,904		15.62		17,026

						> 4 g/t		72,582		11.27		26,297								> 4 g/t		33,904		15.62		17,026

						> 3 g/t		90,384		9.74		28,309								> 3 g/t		33,904		15.62		17,026

						> 2 g/t		140,316		7.12		32,126								> 2 g/t		35,194		15.13		17,120

						> 1 g/t		408,364		3.37		44,266								> 1 g/t		71,770		8.12		18,741

																		Inférées reclassifiées		> 6 g/t		0		0.00		0

																				> 5 g/t		0		0.00		0

																				> 4 g/t		0		0.00		0

																				> 3 g/t		0		0.00		0

																				> 2 g/t		0		0.00		0

																				> 1 g/t		0		0.00		0

																		Total Inf		> 6 g/t		33,642		15.70		16,979

																				> 5 g/t		33,904		15.62		17,026

																				> 4 g/t		33,904		15.62		17,026

																				> 3 g/t		33,904		15.62		17,026

																				> 2 g/t		35,194		15.13		17,120

																				> 1 g/t		71,770		8.12		18,741

		Zone		Catégorie		Teneur de coupure		Tonnes		Au g/t		Oz Au				Zone		Catégorie		Teneur de coupure		Tonnes		Au g/t		Oz Au

		Zone 8		Indiquées		> 6 g/t		0		0.00		0				Zone 8		Inférées		> 6 g/t		0		0.00		0

						> 5 g/t		0		0.00		0								> 5 g/t		0		0.00		0

						> 4 g/t		0		0.00		0								> 4 g/t		0		0.00		0

						> 3 g/t		246		3.29		26								> 3 g/t		0		0.00		0

						> 2 g/t		1,502		2.75		133								> 2 g/t		0		0.00		0

						> 1 g/t		18,468		1.29		768								> 1 g/t		1,075		1.40		49

																		Inférées reclassifiées		> 6 g/t		0		0.00		0

																				> 5 g/t		0		0.00		0

																				> 4 g/t		0		0.00		0

																				> 3 g/t		0		0.00		0

																				> 2 g/t		0		0.00		0

																				> 1 g/t		452		1.41		20

																		Total Inf		> 6 g/t		0		0.00		0

																				> 5 g/t		0		0.00		0

																				> 4 g/t		0		0.00		0

																				> 3 g/t		0		0.00		0

																				> 2 g/t		0				0

																				> 1 g/t		1,528		1.40		69

		Zone		Catégorie		Teneur de coupure		Tonnes		Au g/t		Oz Au				Zone		Catégorie		Teneur de coupure		Tonnes		Au g/t		Oz Au

		Zone 10		Indiquées		> 6 g/t		26,957		7.73		6,704				Zone 10		Inférées		> 6 g/t		1,007		6.61		214

						> 5 g/t		45,590		6.84		10,020								> 5 g/t		1,405		6.29		284

						> 4 g/t		64,033		6.16		12,673								> 4 g/t		3,331		5.09		545

						> 3 g/t		85,004		5.50		15,036								> 3 g/t		12,194		4.01		1,571

						> 2 g/t		149,650		4.17		20,047								> 2 g/t		24,004		3.20		2,469

						> 1 g/t		416,826		2.44		32,659								> 1 g/t		136,342		1.81		7,943

																		Inférées reclassifiées		> 6 g/t		0		0.00		0

																				> 5 g/t		0		0.00		0

																				> 4 g/t		0		0.00		0

																				> 3 g/t		0		0.00		0

																				> 2 g/t		0		0.00		0

																				> 1 g/t		0		0.00		0

																		Total Inf		> 6 g/t		1,007		6.61		214

																				> 5 g/t		1,405		6.29		284

																				> 4 g/t		3,331		5.09		545

																				> 3 g/t		12,194		4.01		1,571

																				> 2 g/t		24,004		3.20		2,469

																				> 1 g/t		136,342		1.81		7,943

		Zone		Catégorie		Teneur de coupure		Tonnes		Au g/t		Oz Au				Zone		Catégorie		Teneur de coupure		Tonnes		Au g/t		Oz Au

		Zone 12		Indiquées		> 6 g/t		0		0.00		0				Zone 12		Inférées		> 6 g/t		0		0.00		0

						> 5 g/t		0		0.00		0								> 5 g/t		0		0.00		0

						> 4 g/t		0		0.00		0								> 4 g/t		0		0.00		0

						> 3 g/t		0		0.00		0								> 3 g/t		0		0.00		0

						> 2 g/t		18,098		2.38		1,384								> 2 g/t		545		2.37		42

						> 1 g/t		31,383		1.93		1,949								> 1 g/t		11,228		1.30		471

																		Inférées reclassifiées		> 6 g/t		0		0.00		0

																				> 5 g/t		0		0.00		0

																				> 4 g/t		0		0.00		0

																				> 3 g/t		0		0.00		0

																				> 2 g/t		0		0.00		0

																				> 1 g/t		0		0.00		0

																		Total Inf		> 6 g/t		0		0.00		0

																				> 5 g/t		0		0.00		0

																				> 4 g/t		0		0.00		0

																				> 3 g/t		0		0.00		0

																				> 2 g/t		545		2.37		42

																				> 1 g/t		11,228		1.30		471

		Zone		Catégorie		Teneur de coupure		Tonnes		Au g/t		Oz Au				Zone		Catégorie		Teneur de coupure		Tonnes		Au g/t		Oz Au

		Zone 14		Inférées		> 6 g/t		5,460		7		1,260				Zone 16		Inférées		> 6 g/t		0		0.00		0

						> 5 g/t		12,652		6		2,534								> 5 g/t		0		0.00		0

						> 4 g/t		16,076		6		3,036								> 4 g/t		0		0.00		0

						> 3 g/t		20,687		5		3,529								> 3 g/t		0		0.00		0

						> 2 g/t		24,108		5		3,806								> 2 g/t		0		0.00		0

						> 1 g/t		24,438		5		3,825								> 1 g/t		333		1.19		13

				Inférées reclassifiées		> 6 g/t		13,869		12.25		5,463						Inférées reclassifiées		> 6 g/t		0		0.00		0

						> 5 g/t		15,161		11.68		5,693								> 5 g/t		0		0.00		0

						> 4 g/t		16,673		11.04		5,919								> 4 g/t		0		0.00		0

						> 3 g/t		19,430		9.98		6,236								> 3 g/t		0		0.00		0

						> 2 g/t		21,830		9.17		6,433								> 2 g/t		6,067		2.18		426

						> 1 g/t		25,069		8.17		6,584								> 1 g/t		18,248		1.77		1,036

				Total Inf		> 6 g/t		19,329		10.82		6,723						Total Inf		> 6 g/t		0		0.00		0

						> 5 g/t		27,814		9.20		8,227								> 5 g/t		0		0.00		0

						> 4 g/t		32,749		8.50		8,954								> 4 g/t		0		0.00		0

						> 3 g/t		40,116		7.57		9,766								> 3 g/t		0		0.00		0

						> 2 g/t		45,938		6.93		10,239								> 2 g/t		6,067		2.18		426

						> 1 g/t		49,508		6.54		10,409								> 1 g/t		18,581		1.76		1,049





Final_SousTerre

		Gisement Mishi

		Mines d'Or Wesdome

		Estimations de Ressources - Potentiel d'exploitation souterraine

		Sommaire

		Zone		Catégorie		Teneur de coupure		Tonnes		Au g/t		Oz Au				Zone		Catégorie		Teneur de coupure		Tonnes		Au g/t		Oz Au

		Toutes		Mesurées		> 6 g/t		0		0.00		0				Toutes		Inférées		> 6 g/t		81,100		8.82		23,013

						> 5 g/t		0		0.00		0								> 5 g/t		149,900		7.25		34,962

						> 4 g/t		0		0.00		0								> 4 g/t		177,600		6.83		38,999

						> 3 g/t		0		0.00		0								> 3 g/t		259,000		5.71		47,573

				Indiquées		> 6 g/t		76,500		7.60		18,704						Inférées reclassifiées		> 6 g/t		69,600		8.78		19,650

						> 5 g/t		147,500		6.57		31,156								> 5 g/t		80,400		8.35		21,582

						> 4 g/t		294,600		5.52		52,301								> 4 g/t		118,300		7.11		27,044

						> 3 g/t		567,100		4.52		82,359								> 3 g/t		178,600		5.88		33,796

				Mes+Ind		> 6 g/t		76,500		7.60		18,704						Total Inf		> 6 g/t		150,800		8.80		42,663

						> 5 g/t		147,500		6.57		31,156								> 5 g/t		230,300		7.64		56,543

						> 4 g/t		294,600		5.52		52,301								> 4 g/t		295,900		6.94		66,043

						> 3 g/t		567,100		4.52		82,359								> 3 g/t		437,600		5.78		81,369

		Catégorie				Zone		Tonnes		Au g/t		Oz Au				Catégorie				Zone		Tonnes		Au g/t		Oz Au

		Mesurées + Indiquées        > 3 g/t Au				ENV		200		4.76		28				Total Inférées                  > 3 g/t Au				ENV		200		3.52		20

						Z2_4		479,600		4.54		69,937								Z2_4		334,100		5.55		59,628

						Zone 6		27,100		3.40		2,957								Zone 6		57,600		7.54		13,959

						Zone 8		400		3.30		43								Zone 8		32,200		5.93		6,129

						Zone 10		59,900		4.88		9,393								Zone 10		13,600		3.74		1,632

						Zone 12		0		0.00		0								Zone 12		0		0.00		0

						Zone 14		0		0.00		0								Zone 14		0		0.00		0

						Zone 16		0		0.00		0								Zone 16		0		0.00		0

						TOTAL		567,100		4.52		82,359								TOTAL		437,600		5.78		81,369

		* Les personnes qualifiées et indépendantes pour le calcul des ressources minérales, conformément à l'instrument 43-101, sont Carl Pelletier, Géo., B.Sc. et Karine Brousseau, Ing., B.Sc. (InnovExplo inc), et la date effective de l'estimation est le 16, ju

		* Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales ayant démontré une viabilité économique.

		* Les résultats sont présentés non dilués et in-situ. L'estimation des ressources inclus 7 zones minéralisées en or ainsi qu'une enveloppe à faible teneur bordant la zone Z2_4.

		* Les ressources minérales sont présentées avec des teneurs de coupure de 1.0 g/t, 2.0 g/t, 3.0 g/t, 4.0 g/t, 5.0 g/t et 6.0 g/t Au.

		* La teneur de coupure doit être réévaluée à la lumière de conditions économiques actualisées (prix de l'or, taux de change et coûts d'exploitation).

		* Une valeur de densité fixe à 2.70 g/cm3 a été utilisée.

		* La distinction entre le potentiel à ciel ouvert et le potentiel sous-terrain du gisement a été faite à partir d'une valeur d'élévation fixée à 2890 m.

		* Une épaisseur minimum vraie de 3.0m a été appliquée pour la portion à ciel ouvert et une épaisseur minimum vraie de 1.5m a été appliquée pour la portion sous-terraine, en utilisant la teneur du matériel adjacent. Une teneur de zéro a été appliquée pour

		* La coupure des hautes teneurs a été évaluée à partir des données brutes et établie à 45.0 g/t Au pour les analyses de sondage au diamant et à 25.0 g/t Au pour les analyses de sondage de production.

		* Les composites de 1 mètre ont été calculées uniquement sur les échantillons compris à l'intérieur des zones minéralisées.

		* Les ressources minérales ont été évaluées à partir des résultats d'analyses de sondage au diamant et de sondage de production à l'intérieur d'un modèle de bloc utilisant la méthode d'interpolation ID2.

		* Les ressources de catégorie mesurée ont été interpolées à partir des résultats d'analyses de sondage de production, alors que les autres catégories proviennent des résultats d'analyses de sondage au diamant.

		* Le tableau 1 présente les paramètres des différentes ellipses de recherche ayant servies à déterminer les catégories mesurées, indiquées et inférées.

		* Les blocs isolés ou les séries de blocs ne présentant aucune continuité spatiale en terme de teneur et/ou de densité d'information on été transférés de la catégorie indiquée vers la catégorie inférée reclassifiée.

		* Once (troy) = Tonnes métriques x teneur / 31.10348. Les unités métriques ont été utilisées pour les calculs (mètres, tonnes et g/t).

		* La valeur des tonnes métriques a été arrondie à la centaine près. Toute divergence entre les résultats est due à l'effet d'arrondissement. L'arrondissement appliqué est conforme aux recommendations de l'instrument 43-101.

				* InnovExplo n'a pas connaissance de problématiques environnementales, de titre de propriété, juridiques, fiscales, socio-politiques, de mise en marché ou toute autre problématique pertinente pouvant affecter de manière matérielle l'estimé de Ressources M

		Détaillé

		Zone		Catégorie		Teneur de coupure		Tonnes		Au g/t		Oz Au				Zone		Catégorie		Teneur de coupure		Tonnes		Au g/t		Oz Au

		ENV		Mesurées		> 6 g/t		0		0.00		0				ENV		Inférées		> 6 g/t		0		0.00		0

						> 5 g/t		0		0.00		0								> 5 g/t		0		0.00		0

						> 4 g/t		0		0.00		0								> 4 g/t		0		0.00		0

						> 3 g/t		0		0.00		0								> 3 g/t		47		3.52		5

				Indiquées		> 6 g/t		0		0.00		0						Inférées reclassifiées		> 6 g/t		0		0.00		0

						> 5 g/t		59		5.03		10								> 5 g/t		0		0.00		0

						> 4 g/t		184		4.76		28								> 4 g/t		0		0.00		0

						> 3 g/t		184		4.76		28								> 3 g/t		130		3.52		15

				Mes+Ind		> 6 g/t		0		0.00		0						Total Inf		> 6 g/t		0		0.00		0

						> 5 g/t		59		5.03		10								> 5 g/t		0		0.00		0

						> 4 g/t		184		4.76		28								> 4 g/t		0		0.00		0

						> 3 g/t		184		4.76		28								> 3 g/t		177		3.52		20

		Zone		Catégorie		Teneur de coupure		Tonnes		Au g/t		Oz Au				Zone		Catégorie		Teneur de coupure		Tonnes		Au g/t		Oz Au

		Z2_4		Mesurées		> 6 g/t		0		0.00		0				Z2_4		Inférées		> 6 g/t		52,779		8.63		14,646

						> 5 g/t		0		0.00		0								> 5 g/t		88,034		7.37		20,848

						> 4 g/t		0		0.00		0								> 4 g/t		107,124		6.87		23,675

						> 3 g/t		0		0.00		0								> 3 g/t		177,441		5.45		31,082

				Indiquées		> 6 g/t		64,886		7.53		15,700						Inférées reclassifiées		> 6 g/t		55,367		8.73		15,548

						> 5 g/t		125,072		6.51		26,191								> 5 g/t		63,075		8.35		16,940

						> 4 g/t		259,717		5.46		45,576								> 4 g/t		98,783		6.95		22,074

						> 3 g/t		479,568		4.54		69,937								> 3 g/t		156,675		5.67		28,546

				Mes+Ind		> 6 g/t		64,886		7.53		15,700						Total Inf		> 6 g/t		108,146		8.68		30,194

						> 5 g/t		125,072		6.51		26,191								> 5 g/t		151,109		7.78		37,788

						> 4 g/t		259,717		5.46		45,576								> 4 g/t		205,906		6.91		45,749

						> 3 g/t		479,568		4.54		69,937								> 3 g/t		334,116		5.55		59,628

		Zone		Catégorie		Teneur de coupure		Tonnes		Au g/t		Oz Au				Zone		Catégorie		Teneur de coupure		Tonnes		Au g/t		Oz Au

		Zone 6		Indiquées		> 6 g/t		0		0.00		0				Zone 6		Inférées		> 6 g/t		23,780		9.36		7,155

						> 5 g/t		0		0.00		0								> 5 g/t		37,253		8.00		9,579

						> 4 g/t		2,906		4.36		407								> 4 g/t		43,085		7.51		10,404

						> 3 g/t		27,066		3.40		2,957								> 3 g/t		44,610		7.37		10,567

																		Inférées reclassifiées		> 6 g/t		8,156		10.07		2,641

																				> 5 g/t		10,295		9.12		3,019

																				> 4 g/t		12,237		8.41		3,307

																				> 3 g/t		13,005		8.11		3,392

																		Total Inf		> 6 g/t		31,937		9.54		9,795

																				> 5 g/t		47,548		8.24		12,598

																				> 4 g/t		55,322		7.71		13,711

																				> 3 g/t		57,616		7.54		13,959

		Zone		Catégorie		Teneur de coupure		Tonnes		Au g/t		Oz Au				Zone		Catégorie		Teneur de coupure		Tonnes		Au g/t		Oz Au

		Zone 8		Indiquées		> 6 g/t		0		0.00		0				Zone 8		Inférées		> 6 g/t		4,343		8.33		1,164

						> 5 g/t		0		0.00		0								> 5 g/t		22,143		5.77		4,108

						> 4 g/t		0		0.00		0								> 4 g/t		23,093		5.74		4,260

						> 3 g/t		402		3.30		43								> 3 g/t		23,347		5.71		4,286

																		Inférées reclassifiées		> 6 g/t		6,117		7.43		1,461

																				> 5 g/t		7,007		7.20		1,622

																				> 4 g/t		7,293		7.09		1,663

																				> 3 g/t		8,815		6.50		1,843

																		Total Inf		> 6 g/t		10,460		7.80		2,625

																				> 5 g/t		29,150		6.11		5,730

																				> 4 g/t		30,386		6.06		5,922

																				> 3 g/t		32,162		5.93		6,129

		Zone		Catégorie		Teneur de coupure		Tonnes		Au g/t		Oz Au				Zone		Catégorie		Teneur de coupure		Tonnes		Au g/t		Oz Au

		Zone 10		Indiquées		> 6 g/t		11,625		8.04		3,004				Zone 10		Inférées		> 6 g/t		225		6.78		49

						> 5 g/t		22,320		6.91		4,955								> 5 g/t		2,498		5.31		427

						> 4 g/t		31,745		6.16		6,289								> 4 g/t		4,255		4.83		661

						> 3 g/t		59,851		4.88		9,393								> 3 g/t		13,566		3.74		1,632

																		Inférées reclassifiées		> 6 g/t		0		0.00		0

																				> 5 g/t		0		0.00		0

																				> 4 g/t		0		0.00		0

																				> 3 g/t		0		0.00		0

																		Total Inf		> 6 g/t		225		6.78		49

																				> 5 g/t		2,498		5.31		427

																				> 4 g/t		4,255		4.83		661

																				> 3 g/t		13,566		3.74		1,632

		Zone		Catégorie		Teneur de coupure		Tonnes		Au g/t		Oz Au				Zone		Catégorie		Teneur de coupure		Tonnes		Au g/t		Oz Au

		Zone 12		Indiquées		> 6 g/t		0		0.00		0				Zone 12		Inférées		> 6 g/t		0		0.00		0

						> 5 g/t		0		0.00		0								> 5 g/t		0		0.00		0

						> 4 g/t		0		0.00		0								> 4 g/t		0		0.00		0

						> 3 g/t		0		0.00		0								> 3 g/t		0		0.00		0

																		Inférées reclassifiées		> 6 g/t		0		0.00		0

																				> 5 g/t		0		0.00		0

																				> 4 g/t		0		0.00		0

																				> 3 g/t		0		0.00		0

																		Total Inf		> 6 g/t		0		0.00		0

																				> 5 g/t		0		0.00		0

																				> 4 g/t		0		0.00		0

																				> 3 g/t		0		0.00		0

		Zone		Catégorie		Teneur de coupure		Tonnes		Au g/t		Oz Au				Zone		Catégorie		Teneur de coupure		Tonnes		Au g/t		Oz Au

		Zone 14		Inférées		> 6 g/t		0		0.00		0				Zone 16		Inférées		> 6 g/t		0		0.00		0

						> 5 g/t		0		0.00		0								> 5 g/t		0		0.00		0

						> 4 g/t		0		0.00		0								> 4 g/t		0		0.00		0

						> 3 g/t		0		0.00		0								> 3 g/t		0		0.00		0

				Inférées reclassifiées		> 6 g/t		0		0.00		0						Inférées reclassifiées		> 6 g/t		0		0.00		0

						> 5 g/t		0		0.00		0								> 5 g/t		0		0.00		0

						> 4 g/t		0		0.00		0								> 4 g/t		0		0.00		0

						> 3 g/t		0		0.00		0								> 3 g/t		0		0.00		0

				Total Inf		> 6 g/t		0		0.00		0						Total Inf		> 6 g/t		0		0.00		0

						> 5 g/t		0		0.00		0								> 5 g/t		0		0.00		0

						> 4 g/t		0		0.00		0								> 4 g/t		0		0.00		0

						> 3 g/t		0		0.00		0								> 3 g/t		0		0.00		0





Tableau 1

		Tableau 1 -Paramètres d'ellipses de recherche obtenus à partir d'un modèle modifié

				ENV et Z2_4						Z6 à Z16

		Spécifications de l'ellipse		Mesurée		Indiquée		Inférée		Indiquée		Inférée

		Azimut principal		0		270		270		270		270

		Pendage principal		0		-40		-40		-40		-40

		Azimut intermédiaire		0		70		70		70		70

		Anisotropie X		10		65		130		45		90

		Anisotropie Y		10		30		60		25		50

		Anisotropie Z		10		15		30		25		50






